
Vidrio templado pertenecen al vidrio de seguridad templado, que es el vidrio recocido ordinario
cortar en el tamaño 8-10MM, entonces se calienta cerca el ablandamiento punto de unos 700
grados, finalmente el rápido y se obtiene un enfriamiento uniforme. Generalmente 5-6MM de vidrio
calentado a 700 grados durante 240 segundos, enfriar durante 150 segundos. De vidrio calentado a
700 grados durante 500 segundos o así, enfriar durante 300 segundos.) En total, según el cristal
grueso es diferente, la elección del tiempo de enfriamiento de la calefacción también es diferente. La
formación de esfuerzo uniforme de compresión en la superficie de vidrio después de templar el
tratamiento, mientras que el interior es la formación de tensiones de tracción, la flexión y resistencia
al impacto del vidrio puede ser mejorado. Su fuerza es aproximadamente cuatro veces más que el
vidrio recocido ordinario. Vidrio templado, no puede hacer cualquier corte, pulido y otros procesos,
de lo contrario dañarán por el equilibrio del esfuerzo de compresión uniforme roto a pedazos\". Una
vez que el vidrio de seguridad se rompió en pequeños cubos de basura, es inofensivo al cuerpo
humano.





Yujing completamente había templado vidrio 4 - 5 veces más fuerte que el vidrio recocido del mismo
grueso.
Todo trabajo de vidrio (biselado, corte, bening, ect) debe realizarse antes de templar.
El vidrio templado es un tipo de alto - strengh con esfuerzo de compresión incluso en el hich srface
se hace por flotador heaating
vidrio a casi punto de ablandamiento y luego enfriarlo rápidamente por el aire.                    








