
Vidro temperado pertence o vidro de segurança temperado, que é o vidro recozido comum cortado
para o tamanho necessário 8-10MM e, em seguida, ele é aquecido para perto o amaciamento ponto
de cerca de 700 graus, finalmente o rapid e resfriamento uniforme é obtido. Normalmente 5-6
milímetros de vidro aquecido a 700 graus por cerca de 240 segundos, esfriar por cerca de 150
segundos. Vidro aquecido a 700 graus para 500 segundos ou então, esfriar por cerca de 300
segundos.) Em totalmente, de acordo com o vidro espessura é diferente, a escolha do tempo de
resfriamento de aquecimento também é diferente. A formação de tensão de compressão uniforme
sobre a superfície de vidro após têmpera tratamento, enquanto o interior é a formação de tensões de
tração, a flexão e resistência ao impacto do vidro pode ser melhorada. Sua força é cerca de quatro
vezes mais do que a do vidro recozido ordinário. Vidro temperado, não pode fazer qualquer corte,
moagem e outros processamentos, caso contrário irá danificar devido ao equilíbrio de tensão de
compressão uniforme e quebrou em pedaços\". Uma vez que o vidro de segurança vidro foi quebrado
em pequenos cubos de detritos, é inofensivo ao corpo humano.





Yujing 4 - 5 vezes mais forte do que o vidro recozido de igual espessura de vidro totalmente
moderado.
Todo trabalho feito no vidro (chanfradura, corte, bening, ect) deve ser feito antes da têmpera.
Vidro temperado é um tipo de alto - strengh vidro com estresse mesmo compressiva sobre o hich
superficial feito pelo flutuador heaating
vidro para quase a ponto de amolecimento e então a arrefecer rapidamente pelo ar.                    








